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Schock Sconnex® Grundlagen

Warmedammung von Wanden und Stiitzen

Reduzieren Sie 40 % aller Warmebriicken

Warmebriicken zu Tiefgarage und Keller stellen bis zu 40 % aller im Gebdude vorhandenen konstruktiven Warmebriicken dar und
gehdren somit zu den gréRten Verursachern von konstruktiv bedingten Energieverlusten. Nicht selten treten Bauschaden durch
Tauwasser oder Schimmelpilz auf.

Jetzt gibt es eine Losung, um die Warmebriicke an Wéanden und Stiitzen zu ddmmen. Schock Sconnex® bewirkt eine Reduktion
der Transmissionswarmeverluste des gesamten Gebdudes von bis zu 10 % und eine bauschadenfreie Ausfiihrung.

Warmebriicken Gebaudesockel und Balkon sind vergleichbar

Das Energieeinsparpotential durch Schock Sconnex® an einer Stahlbetonwand ist vergleichbar mit dem Energieeinsparpotential
durch Schack Isokorb® an einem Balkon. Wie am Beispielgebdude gezeigt, ist das Gesamtenergieeinsparpotential durch die in der
Regel groRere Anschlussldnge von Wanden und Stiitzen im Vergleich zur Anschlussldnge von Balkonen um ein Vielfaches hoher.
Das zeigt die Wichtigkeit der Optimierung der Warmebriicken an Wanden und Stiitzen.

Energieeinsparpotential pro Laufmeter Warmebriicke Energieeinsparpotential Beispielgebaude

Schock Isokorb® Schock Sconnex®

Balkon Stahlbetonwand Balkone Stahlbetonwande
75 %
Frer ieei Faktor 2,7
Energieein- Energieein-
sparung pawng
' 7, N
v %

Schock Isokorb® Schock Sconnex®

Abb. 3: Energieeinsparung an Balkonen und Stahlbetonwdnden durch die
Verwendung der Produkte von Schick

Abb. 4: Energieeinsparpotential von Stahlbetonwdnden im Vergleich zu Bal-
konen an einem Beispielgebdude

H Beispielgebaude Mehrfamilienhaus

= Wairmeddmmverbundsystem Wand: U = 0,21 W/(m?-K)

= Ddmmdicke d = 160 mm

= 4 Vollgeschosse, 11 Wohneinheiten, durchschnittlich 150 m*> Wohnflache pro Wohneinheit
= 115 m Stahlbetonwand

= 6 Balkone mit je 4 m Lange

= Vollstdndig unterkellert mit Tiefgarage

= Das Beispielgebdude wurde gemaR DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06 gewahlt.
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Einsatzgebiete Schock Sconnex®

Einsatzgebiete Schock Sconnex®

Die Forderung der Planerschaft nach einer Losung zur Reduktion der Warmebriicken an Wanden und Stiitzen steigt stetig. Mit der
Produktfamilie Schock Sconnex® kdnnen Wande und Stiitzen jetzt direkt im Anschlussdetail zu Bodenplatten und Geschossdecken
gedammt werden. Dies ermdglicht die Planung einer optisch ansprechenden und energetisch optimalen Losung.

Anwendungsbeispiele Schock Sconnex® bei Unterdeckendammung

Bei der Verwendung von Schdck Sconnex® im Wand- oder Stiitzenkopf kann die Wéarmebriicke effizient gedammt werden. Die im
Warmbereich liegende Decke und die durch Schock Sconnex® minimierten Warmebriicken an Wanden und Stiitzen fiihren zu
einem bauphysikalisch optimalen Ddmmkonzept, bei dem auf die Flankenddmmung verzichtet und gleichzeitig Bauschaden

durch Tauwasser und Schimmelpilzbildung vermieden werden.

14 Technische Information Schéck Sconnex®/DE/2025.1/Januar



Einsatzgebiete Schock Sconnex®

Einsatzgebiete Schock Sconnex®

Anwendungsbeispiele Schock Sconnex® bei Aufdeckendammung

Bei der Verwendung von Schock Sconnex® am Wand- und Stiitzenful kann die Geschossdecke oder Bodenplatte bei einer Aufde-
ckenddmmung effektiv geddmmt werden. Die direkte Dammung der Warmebriicke am Wand- und Stiitzenful durch Schéck
Sconnex® eliminiert das Bauschadenrisiko auch bei schlechten Randbedingungen. Durch das Entfallen der Flankenddmmung und
Entfallen bzw. Reduktion der Unterdeckenddmmung ermdglicht das Konzept eine optisch ansprechende Tiefgarage. Dabei ist
dem Taupunkt, in Abhangigkeit von Umgebungsbedingungen und konstruktivem FuBbodenaufbau, besondere Beachtung zu
schenken.

(@® Schock Sconnex® Typ P Tragendes Warmedammelement fiir Stahlbetonstiitzen. Das
Element Gbertragt vornehmlich Druckkrafte.

(@ Schock Sconnex® Typ W Tragendes Warmedammelement fiir Stahlbetonwande. Das
Element (ibertragt je nach Tragstufe Normalkrafte (Druck-
und Zugkrafte) und Querkrafte in Wandléngs- und Wand-

% > querrichtung.

(® Schock Sconnex® Typ M Tragendes, wasserabweisendes Warmedammelement zur
// Vermeidung von Warmebriicken bei Mauerwerkswanden.
////m Das Element {ibertragt vornehmlich Druckkrafte.
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Thermisch exponierte Bauteile

Thermisch exponierte Bauteile

Thermisch exponierte Bauteile, die besonderen thermischen Beanspruchungen unterliegen, verursachen niedrige Oberfléachen-
temperaturen. Zur Vermeidung von Bauschaden wird Flankendammung eingesetzt. Die Folge sind Einschnitte in Bezug auf Optik
und Gestaltungsfreiraum. Die Reduzierung dieser Warmebriicken am Bauteil Wand und Stiitze erhéht daher nicht nur die bau-
physikalische Qualitdt, sondern auch den Gestaltungsfreiraum, speziell bei anspruchsvollen Gebdudegeometrien.

Unterfahrungen, Fassadenverspriinge

® 5

©)
=
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Abb. 5: Aufenliegende Stiitze und Tiefgaragenwand mit Schock Sconnex®

Einfahrt Tiefgarage

Abb. 6: Tiefgarageneinfahrt mit Schéck Sconnex®

Kalte Gebaudeteile auf Flachdach, z. B. Maschinenraum

o *

Abb. 7: Dachaufbau mit Schick Sconnex®
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Gerade auRenliegende Stiitzen, wie sie z. B. bei Fassadenver-
spriingen (iblich sind, profitieren von Schock Sconnex®. Es ent-
fallt die Flankenddmmung und die Stiitze wirkt optisch
schlanker.

Bei Tiefgaragenwanden ist eine Flankenddmmung meist nicht
zufriedenstellend umsetzbar. Die direkte Trennung des Bauteils
bietet auch hier groRe Vorteile.

Bei Einfahrten, vor allem verbunden mit Rolltorkonstruktionen,
ist eine ausreichende Dammung oft schwierig. Die Hohe wird
durch die starken Dammungen massiv reduziert, was zu Prob-
lemen flihrt. Mit Schock Sconnex® konnen diese Bereiche ele-
gant und platzsparend gelost werden.

Aus Aufbauten oder Stiitzkonstruktionen auf Flachdachern re-
sultieren oft hohe Druckkréfte. Diese Druckkrafte kdnnen durch
Schdck Sconnex® sicher auf die Decke tibertragen werden,
ohne dass eine Flankenddmmung erforderlich ist.
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Thermisch exponierte Bauteile

Abb. 8: Pos (1): Wiirmefluss bei aufienliegender Stiitze mit Flankenddm- Abb. 9: Pos (1): Warmefluss bei aufenliegender Stiitze mit Schéick Sconnex®
mung Typ P

i

. 5

Abb. 10: Pos (2): Wérmefluss bei Tiefgaragenwand mit Flankendémmung Abb. 11: Pos (2): Wéirmefluss bei Tiefgaragenwand mit Schéck Sconnex®
Typ W

I

* *

Abb. 12: Pos (3): Rolltorkonstruktion geddmmt Abb. 13: Pos (3): Wirmefluss bei Rolltorkonstruktion mit Schéck Sconnex®
Typ M

U
0

Abb. 14: Pos (8): Wirmefluss bei Dachaufbau mit Flankendiimmung Abb. 15: Pos (8): Wirmefluss bei Dachaufbau mit Schéck Sconnex® Typ W
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Produkteigenschaften und Bestandteile

Produkteigenschaften und Bestandteile

Schock Sconnex® Typ P

Abb. 16: Schick Sconnex® Typ P-O

(@ Bewehrungselement
(Part T)

(@ Dammkorper (Part C)
und PAGEL®-Verguss

(3 Bewehrung (Part C)

Aufbau

Das Bewehrungselement (Part T) besteht aus drei geschweilten Biigeln @ 10 mm und vier Biege-
formsegmenten aus nichtrostendem Stahl. Es wird unmittelbar unterhalb des Part Cin den Beweh-
rungskorb eingebaut. Es erhéht durch seine Umschniirungswirkung die Tragfahigkeit des An-
schlusses und ist daher zwingend gemaR den Herstellervorgaben zu verbauen.

Der Ddmmkorper besitzt eine druckfeste Tragstruktur aus Leichtbeton mit PP-Fasern in einer
Dammstarke von 100 mm. Dessen besondere Eigenschaften reduzieren den Warmestrom erheb-
lich, sodass auf eine Flankenddmmung verzichtet werden kann. Uber die trichterférmige Offnung
in der Mitte des Leichtbetonelements wird der spatere Verguss mit PAGEL® V1/50 (fiir Sconnex
Typ P-O) oder Pagel® V14/10 (fiir Sconnex Typ P-U) und somit eine fugenlose und kraftschliissige
Verbindung zwischen Schock Sconnex® Typ P und der Stitze sichergestellt.

Die Glasfaserbewehrung des Part C besteht aus vier Staben Schock Combar® & 16 mm. Sie dient
zusatzlich als Einbauhilfe.

= Schock Sconnex® Typ P-O besteht aus Part Cund Part T.
= Schock Sconnex® Typ P-U besteht Part C, Part T und einem Montageset.
Part C und Part T sind zum Erreichen der Traglasten zwingend erforderlich.

18
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Produkteigenschaften und Bestandteile

Produkteigenschaften und Bestandteile

Schock Sconnex® Typ W

Abb. 17: Schick Sconnex® Typ W-NT-VH-B

(® Dammkorper

(@ Betondrucklager

(3 Gekreuzte
Querkraftstabe

(@ Zugstabe

H Zulassung

Bei dem verwendeten Dammmaterial um das Betondrucklager handelt es sich um Neopor®, eine
eingetragene Marke der BASF.

Das Betondrucklager des Schock Sconnex® Typ W besteht aus microfaserbewehrtem ultrahoch-
festen Beton (UHPC).

Dieses Material erreicht sehr hohe Druckfestigkeiten bei gleichzeitig hoher Biegezugfestigkeit.
Die zugefiigten Stahlfasern fiihren zudem zu einem hervorragenden Nachrissverhalten.

Das Versagenskriterium des Systems liegt immer im angrenzenden Ortbeton.

Die gekreuzten Querkraftstabe zur Querkraftiibertragung im Betondrucklager bestehen aus
B500NR @ 10 mm.

Die fiir die Ubertragung der Zugkrafte notwendigen Biigel und Langsstabe sind in geschweiBter
Kombination aus B50ONR/B500B in @ 8 mm / 10 mm bzw. @ 12 mm / 14 mm verfiigbar.

= Mit Zulassung (DIBt): Fiir Schock Sconnex Typ W-N (fiir Druckkrafte) sowie Typ W-N-VH (fiir Druck- und Querkrafte) gilt die all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-15.7-376 des DIBt.

= Ohne Zulassung: Schock Sconnex® Typ W-NT-VH, W-NT und W-T (fiir Zugkrafte). Eine Anwendung ist nur nach Abklarung mit
dem Tragwerksplaner oder mit einer Zustimmung im Einzelfall moglich. Bei der Erreichung der Zustimmung im Einzelfall un-
terstlitzen wir Sie gerne. Nehmen Sie hierzu Kontakt mit der Anwendungstechnik von Schock auf (siehe Seite 3).
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Produkteigenschaften und Bestandteile

Produkteigenschaften und Bestandteile

Schock Sconnex® Typ M

Abb. 18: Schick Sconnex® Typ M-N2

(® Dammkérper Bei dem verwendeten Dammmaterial um das Betondrucklager handelt es sich um Polystyrol-Hart-
schaum.
(2 Betondrucklager Das Betondrucklager des Schock Sconnex® Typ M besitzt eine druckfeste Tragstruktur aus Leicht-

beton. Dessen besondere Eigenschaften reduzieren den Warmestrom erheblich, sodass auf eine
Flankendammung verzichtet werden kann.

Schock Sconnex® Typ M darf in Mauerwerk aus den folgenden Materialien verwendet werden:
= Kalksand-Vollsteine und Kalksand-Blocksteine (Lochanteil < 15 %) nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402 der

Druckfestigkeitsklasse > 12 oder

= Vollziegel nach DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401 der Druckfestigkeitsklasse > 12

= Normalmauermortel der Mortelklasse M 5 oder M 10 bzw. Diinnbettmaértel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-
412 bzw. DIN V 18580

Oder:
= Kalksand-Plansteine bzw. Kalksand-Planelemente (Lochanteil < 15 %) nach DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402 der

Druckfestigkeitsklasse > 12 und
= Diinnbettmortel nach DIN EN 988-2 in Verbindung mit DIN 20000-412 bzw. DIN V 18580; Anforderungen an den Diinnbettmor-

tel sind den Zulassungen zu entnehmen.
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Anwendungsfalle

Anwendungsfille bei Unterdeckendammung

Anschluss einer Stiitze mit Schock Sconnex® Typ P

Abb. 19: Schick Sconnex® Typ P bei Innenstiitzen und Unterdeckenddmmung

Anschluss einer AuBenwand mit Schock Sconnex® Typ W

ooooooooooooooo sl vl
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Abb. 20: Schdck Sconnex® Typ W bei Auflenwand und Unterdeckendimmung

Anschluss Schock Sconnex® Typ M bei Mauerwerkswéanden

T

Abb. 21: Schick Sconnex® Typ M in Mauerwerk bei Innenwand und Unterde-
ckenddmmung

Technische Information Schéck Sconnex®/DE/2025.1/Januar

Schock Sconnex® Typ P Part C weist eine Dammkarperdicke von
100 mm auf. Damit das Element nach Fertigstellung nicht mehr
sichtbar ist, empfiehlt sich die Anordnung einer mindestens
100 mm dicken Unterdeckenddammung. Aufgrund des Ver-
gusses der Pressungsflache kann es direkt im Ubergangsbe-
reich vom Dammelement zur Stiitze zu einem schmalen
Streifen mit unterschiedlicher Betonfarbung kommen. Somit
wird flir eine hohe Sichtbetonqualitat der Stiitze eine Dicke der
Dammebene von 120 mm empfohlen. In Abhangigkeit der Mo-
menten-Normalkraftkombinationen und Ortbetonfestigkeits-
klassen weist Schock Sconnex® Typ P eine definierte Tragfahig-
keit im Brandfall auf. Dieser Brandlastfall ist vom Ingenieur
rechnerisch nachzuweisen.

Bei der AuBenwand gegen Erdreich ist darauf zu achten, dass
die Fuge durch eine auRenliegende Dichtungsbahn ausrei-
chend gegen eindringende Feuchtigkeit (zum Beispiel durch
Spritz- und Stauwasser) geschiitzt wird. Um den Brandschutz-
anforderungen gerecht zu werden, muss die Materialwahl und
die Dicke der Dammebene gemaR der Abbildung zum An-
schluss der Innenwand ausgefiihrt werden. Die Ddmmebene
der AuRenwand ist im Bereich der Fuge ebenfalls mit einer
brandschutzsicheren Dammung auszufiihren. Um optimale
Dammwerte zu erzielen, ist es tblich, die AuBenwanddam-
mung (ber den Bereich der Schock Sconnex® Typ W in das Erd-
reich zu verlangern.

Bei einer Mauerwerkswand ist zu beachten, dass die Dam-
mung mindestens die Dicke des Schock Sconnex® Typ M hat,
um die beste Warmedammwirkung zu erzielen. Gerade bei
Kalksandsteinwanden bietet sich eine Trennung durch einen
hoch energieeffizienten Ddmmstein an.

Um zusatzlich zum R-Kriterium auch das El-Kriterium zu er-
fillen, sind zusatzliche MaRnahmen erforderlich (siehe
Seite 186).
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Anwendungsfalle

Anwendungsfille bei Aufdeckendimmung

Anschluss einer Stiitze mit Schdck Sconnex® Typ P

f——

S

Abb. 22: Schick Sconnex® Typ P bei Innenstiitzen und Aufdeckenddmmung

Anschluss einer AuBenwand mit Schock Sconnex® Typ W
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Abb. 23: Schick Sconnex® Typ W bei Aufenwand und Aufdeckendimmung

Schack Sconnex® Typ P Part C weist eine Dammkorperdicke von
100 mm auf. Damit das Element nach Fertigstellung nicht mehr
sichtbar ist, empfiehlt sich die Anordnung eines mindestens
100 mm dicken FuBbodenaufbaus. Aufgrund des Vergusses der
Pressungsflache kann es direkt im Ubergangsbereich vom
Dammelement zur Stiitze zu einem schmalen Streifen mit un-
terschiedlicher Betonfarbung kommen. Somit wird fir eine
hohe Sichtbetonqualitat der Stiitze eine Dicke des Fulboden-
aufbaus von 120 mm empfohlen. In Abhangigkeit der Mo-
menten-Normalkraftkombinationen und Ortbetonfestigkeits-
klassen weist Schock Sconnex® Typ P eine definierte Tragfdhig-
keit im Brandfall auf. Dieser Brandlastfall ist vom Ingenieur
rechnerisch nachzuweisen.

Bei der AuBenwand gegen Erdreich ist darauf zu achten, dass
die Fuge durch eine auRenliegende Dichtungsbahn ausrei-
chend gegen eindringende Feuchtigkeit geschiitzt wird. Im
dargestellten Beispiel befindet sich das Element im Spritzwas-
serbereich. Um gleichzeitig eine Abschottung gegen Feuchte
und Brand zu haben, empfiehlt sich in diesem Bereich die Nut-
zung von nichtbrennbaren, feuchtigkeitsresistenten und isolie-
renden Materialien.

Anschluss einer AuBenwand mit Schack Sconnex® Typ W iiber einer Garageneinfahrt

XK

©)

Abb. 24: Sconnex® Typ W bei Auflenwand und Aufdeckendimmung iiber
Tiefgarageneinfahrt
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Schack Sconnex® Typ W bietet sich vor allem in Bereichen an,
in denen die Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Au-
Renluft sehr grol sind (zum Beispiel im Bereich der Tiefgara-
geneinfahrt). Um hier auf eine dicke Einfassung der Konstruk-
tion mit Dammmaterial zu verzichten, kann die Haupt-
ddmmebene ins Innere verlegt und durch die Anordnung von
Schack Sconnex® Typ W die entstehende Warmebriicke im An-
schlussdetail der AuBenwand direkt gelost werden.
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Anwendungsfalle

Anwendungsfille bei Aufdeckendammung

Anschluss einer AuBenwand mit Schock Sconnex® Typ W bei versetzten Wanden

Abb. 25: Mdgliche Reduktion des Dimmperimeters im Erdreich

Uber den Versatz zwischen Keller- und Erdgeschoss-AuRen-
wand kann eine Reduktion der Ddmmdicke im Untergeschoss
erfolgen. Dies reduziert die Kosten und fiihrt zu einem Nutzfla-
chengewinn im Untergeschoss.

Anschluss mit Schock Sconnex® Typ M bei Mauerwerkswanden

NN

Abb. 26: Schick Sconnex® Typ M in Mauerwerk bei Innenwand und Aufde-
ckenddmmung

Zusatzlich zur thermischen Verbesserung verhindert Schock
Sconnex® Typ M das Durchfeuchten des Mauerwerks in der
Bauphase. Aufgrund der geringen Durchfeuchtung des Steins
wird in der spateren Nutzung die Schimmelpilzgefahr deutlich
reduziert. Um die thermisch besten Ergebnisse zu erzielen,
sollte der Schdck Sconnex® Typ M unter dem Estrich einge-
bettet in der Isolation liegen. Aus brandschutztechnischen
Griinden muss die Oberkannte des Schock Sconnex® Typ M je-
doch unterhalb der Oberkannte des Estrichs liegen.

Anschluss mit Schock Sconnex® Typ M bei MauerwerksauBenwanden

T
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Abb. 27: Schick Sconnex® Typ M in Mauerwerk bei Auflenwand und Aufde-
ckenddmmung

Technische Information Schéck Sconnex®/DE/2025.1/Januar

Im Bereich der AuBenwand kann der Schock Sconnex® Typ M
analog zu den Innenwanden angewandt werden. Aus Griinden
des Feuchteschutzes empfiehlt es sich auch hier eine Dich-
tungsbahn gegen Feuchte anzuordnen.
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Anwendungsfalle

Anwendungsfille bei Dimmung auf der Bodenplatte

Anschluss einer AuBenwand mit Schock Sconnex® Typ W auf einem Streifenfundament

Abb. 28: Schick Sconnex® Typ W Auflenwand auf Streifenfundament/
Frostriegel

Anschluss einer AuBenwand mit Schdck Sconnex® Typ W

Abb. 29: Schick Sconnex® Typ W Aufenwand auf Bodenplatte

24

Bei der Verwendung von Schick Sconnex® Typ W in einer Au-
Renwand auf einem Streifenfundament (oder Frostriegel) kann
auf die notwendige Dammung des Fundaments verzichtet
werden. Zusatzlich kann durch einen konstruktiven Funda-
mentiiberstand eine gleichmaRige Pressung erzielt und somit
die Baugrundtragfahigkeit besser ausgenutzt werden. Die Ab-
dichtung der Fuge zwischen Bodenplatte und Wand erfolgt mit
auBenliegenden Abdichtkonzepten (z. B. Fliissigkunststoffen),
die ahnlich den Dehnfugen angeordnet und ausgefiihrt
werden.

Bei guten Baugrundverhaltnissen kann bei Verwendung einer
Dammung unterhalb der Bodenplatte die Baugrundfestigkeit
nicht ausgenutzt werden. Besonders bei hohen Kraften ist ein
Bodenplattenvorsprung fiir eine zentrische Krafteinleitung not-
wendig. Durch Schock Sconnex® Typ W entfallt die aufwendige
Dammung dieses Konstruktionsdetails. Eine Sickerleitung auf
Hohe der Bodenplattensohle leitet anfallendes Wasser ab und
verhindert stehendes Wasser.
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Anwendungsfalle

Anwendungsfille bei Dimmung auf der Bodenplatte

Anschluss Schock Sconnex® Typ M bei Mauerwerkswéanden

ia

Abb. 30: Schick Sconnex® Typ M Innenwand auf Griindungsbauteil

Anschluss Schock Sconnex® Typ M bei AuBenwanddetail

T

O

Abb. 31: Schick Sconnex® Typ M AufSenwand auf Griindungsbauteil

Technische Information Schéck Sconnex®/DE/2025.1/Januar

Ob auf einem Streifenfundament oder einer Bodenplatte,
durch die Anordnung eines Schock Sconnex® Typ M kann die
druckfeste Dammung unter der Bodenplatte entfallen. Somit
kann die Bodenplatte oder das Fundament direkt auf dem Erd-
reich abgestellt werden und eine negative Beeinflussung der
Griindung durch die Ddmmlage entfallt. Vor allem bei sehr
tragfahigen Baugriinden kann dies zu sehr hohem Einsparpo-
tential fiihren.

Gerade bei sehr guten Baugrundverhiltnissen ist es erstrebens-
wert die Griindung nicht auf einer unter der Bodenplatte lie-
genden Dammung vorzunehmen. Die thermische Trennung
mit Schéck Sconnex® Typ M ermoglicht einen Bodenplattenvor-
sprung der nicht eingepackt werden muss. Eine auf Hohe der
Bodenplattensohle liegende Sickerleitung leitet anfallendes
Wasser ab und verhindert somit stehendes Wasser.
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Anwendungsfalle

Anwendungsfille Spezialanwendungen

Anschluss Schock Sconnex® Typ M bei zweischaligem Mauerwerk

—
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Abb. 32: Schick Sconnex® Typ M bei zweischaligem Mauerwerk

Anschluss Schock Sconnex® Typ M bei Attiken
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Abb. 33: Schick Sconnex® Typ M in der Attika

Anschluss Schock Sconnex® Typ M bei KellerauBenwinden
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Abb. 34: Schick Sconnex® Typ M unterhalb der Kellerdecke
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Schack Sconnex® Typ M kann auch bei zweischaligen Mauer-
werkswanden als unterste Dammlage eingesetzt werden. Im
dargestellten Beispiel wurde die Vormauerschale thermisch

von dem warmen Keller getrennt. In einem solchen Fall mit

Kontakt zum Erdreich ist vor allem der Anordnung der Dich-

tungsbahnen besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Gemauerte Attiken sind prinzipiell mdglich. Jedoch ist bei
dieser Ausflihrungsart die Tragsicherheit infolge Biegemo-
mente aus Absturzsicherung zu beachten. Auch ist bei der Aus-
fiihrung von Attiken eine Dichtungsbahn gegen Feuchte anzu-
ordnen, damit die Fugen zwischen Ddmmung und Beton vor
Eindringen von Wasser geschiitzt sind.

Wird Schock Sconnex® Typ M bei einer Unterdeckenddmmung
ausgefiihrt, sollte deren Dicke die der Produkthohe nicht unter-
schreiten, um den optimalen Warmeschutz zu gewahrleisten.
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Anwendungsfalle

Anwendungsfille bei Halbfertigteilkonstruktionen

Doppelwinde mit Schock Sconnex® Typ W
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Abb. 35: Schematische Darstellung Schck Sconnex® Typ W bei Doppelwdn-  Abb. 36: Schematische Darstellung Schick Sconnex® Typ W bei Doppelwdn-
den und Aufdeckenddmmung den und Unterdeckendimmung

Schock Sconnex® Typ W kann auch zur Ddmmung von Doppelwanden eingesetzt werden. Konstruktionsbedingt muss der Innen-
raum der Doppelwand ein lichtes MaR von mindestens 130 mm aufweisen. Aus diesem Ansatz ergibt sich fiir die meisten Konst-

ruktionen eine Mindestwandstarke von 250 mm. Detaillierte Planungshinweise zum Einsatz von Schick Sconnex® Typ W bei Dop-
pelwanden siehe Seite 157.

Elementwinde mit Schock Sconnex® Typ W
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Abb. 37: Schematische Darstellung Schock Sconnex® Typ W bei Elementwdn-  Abb. 38: Schematische Darstellung Schéck Sconnex® Typ W bei Elementwdn-
den und Aufdeckenddmmung den und Unterdeckenddmmung

T

Bei Elementwanden ist zusatzlich darauf zu achten, dass die Achse des Schock Sconnex® Typ W in der Achse der Wand verlauft.
Detaillierte Planungshinweise zum Einsatz von Schock Sconnex® Typ W bei Elementwanden siehe Seite 157.
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Grundlagen

Anwendungsfalle

Anwendungsfille bei Halbfertigteilkonstruktionen

Halbfertigteildecken mit Schock Sconnex® Typ W
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Abb. 40: Schematische Darstellung Schck Sconnex® Typ W bei Halbfertig-

Abb. 39: Schematische Darstellung Schdck Sconnex® Typ W bei Halbfertig-
teildecken und Unterdeckendimmung

teildecken und Aufdeckendimmung
Bei Halbfertigteildecken sind der Einsatz und die Platzierung von Schock Sconnex® Typ W im Vorfeld zu planen. Am WandfuR

empfiehlt sich eine Ausbildung mit durchlaufenden Aussparungen analog zu deckengleichen Unterziigen. Bei Anwendung am
Wandkopf ist unter anderem auf die richtige Hohenpositionierung der Elementdecken zu achten. Detaillierte Planungshinweise

zum Einsatz von Schock Sconnex® Typ W bei Halbfertigteildecken siehe Seite 159.
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Anwendungsfalle

Anwendungsfille bei aufgesetzten Holzbauten

Anschluss eines Betonsockels mit Schock Sconnex® Typ W
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Abb. 41: Betonsockel mit Schock Sconnex® Typ W

Im Bereich der AuBenwand von Holzbauten ist besonders da-
rauf zu achten, dass die Holzkonstruktion im Spritzwasserbe-
reich durch geeignete Manahmen geschiitzt wird. Aus diesem
Grund wird die jeweils erforderliche Mindesthéhe gerne mit
einem Betonsockel ausgefiihrt. Dabei ist darauf zu achten, dass
die auBenliegende Dichtungsbahn tiber den Betonsockel hin-
ausgefiihrt wird. Die Holzkonstruktion ist biegesteif an die Be-
tonaufkantung anzuschlieRen. Niedrigere Betonaufkantungs-
hohen konnen mit Sonderelementen ausqgefiihrt werden (auf
Anfrage bei der Anwendungstechnik; Kontakt siehe Seite 3).

Anschluss einer AuBenwand mit Schock Sconnex® Typ W iiber einer Tiefgarage

K

Abb. 42: Auflenwand mit Schéck Sconnex® Typ W (iber einer Tiefgarage
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Im Bereich von Tiefgaragen kann aufgrund von Brandschutzan-
forderungen die Materialwahl und die Dicke der Ddmmebene

im Innenbereich vorgegeben sein. Wegen des Feuchteschutzes
(zum Beispiel wegen Spritz- und Stauwasser) empfiehlt es sich

auch hier eine Dichtungsbahn anzuordnen.
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